Перечень свободных месторождений (кирпичное сырье)
	№№ п/п
	Месторождение, участок, расположение
	Краткая геологическая характеристика и горно-технические условия месторождения
	Ед. изм.
	Балансовые запасы по состоянию на 01. 01. 2006 г.

	
	
	
	
	А+В+С]
	С2

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	КИРПИЧНОЕ СЫРЬЕ
	Тайыншинский район
	тыс. м3
	
	

	1
	Кантемирское
в 1 км ССВ ц.ус. свх.Кантемирский, в 27 км на СВ от Чаглинского м-я песка-отощителя
	Полезная толща сложена светло-бурыми суглинками четвертичного возраста с включением мелко-среднезернистого песка. Средняя мощность полезной толщи 5,5 м, вскрыши (ПРС) 0,4 м. Объемный коэффициент вскрыши 0,07 м3/м3. Полезная толща не обводнена.
	
	404
	886

	2
	Чаплинское
в 3,5 км ЮВ от пос. Тендык, на ЮЗ берегу оз. Шиглы, в 27 км на ЮЗ от Кантемирского м-я суглинков
	Полезная толща представлена четвертичным серыми кварцевыми среднезернистыми песками. Средняя мощность полезной толщи 2,3 м, вскрыши (ПРС) 0,3 м. Объемный коэффициент вскрыши 0,13 м3/м3. Полезная толща не обводнена.
	/
	119
	

	3
	Им. Кирова
в 1,3 км СВ ц.ус. свх, им. Киров, в 26 км на ССЗ от м-я песка-отощителя Зеленый Гай
	Полезная толща сложена четвертичными светло-бурыми суглинками. Средняя мощность полезной толщи 4,88 м. Мощность вскрыши (ПРС) 0,3 м. Объемный коэффициент вскрыши 0,06 м3/м3. Полезная толща не обводнена,
	
	797,0
	

	4
	Им. Ильича
в 1,0 км ЮВ ц.ус, свх. им. Ильича, в 25 км на СВ от м-я песка-отощителя Зеленый Гай
	Полезная толща сложена четвертичными светло-темно-бурыми суглинками. Средняя мощность полезной толщи 2,92 м. Мощность вскрыши (ПРС) 0,3 м. Объемный коэффициент вскрыши 0,10 м3/м3. Полезная толща не обводнена.
	
	700,4
	

	5
	Им. Абая
3 км к ЮЮВ от пос. Калиновка, 13,8 км на ССВ от Донецкого м-я песка-отощителя
	Полезная толща представлена четвертичными светло-бурыми суглинками, слабо известковистыми, Средняя мощность полезной толщи 6,3 м, вскрыши (ПРС) 0,4 м. Объемный коэффициент вскрыши 0,06 м3/м3. Полезная толща не обводнена.
	
	940.0
	

	6
	Донецкое
в 2 км к СВ от пос. Донецкое, в 13,8 км к ЮЮЗ от м-я кирпичных суглинков им, Абая
	Полезная толща представлена светло-серыми среднезернистыми кварцевыми песками палеогена. Средняя мощность полезной толщи 4,1 м, вскрыши (суглинки верхнечетвертичного возраста) 2,0 м. Объемный коэффициент вскрыши 0,49 м3/м3. Полезная толща не обводнена.
	
	134,0
	

	7
	Луговое
в 4,5 км к С от ц.ус. свх. Ленинский
	Полезная толща представлена средне-верхне-четвертичными суглинками пылеватыми серовато-коричневого и коричневато-
	
	513
	


	
	(пос. Чкалове)
	серого цветов. Средняя мощность полезной толщи 1,8 м, вскрыши (ПРС) 0,4 м. Объемный коэффициент вскрыши 0,2 м3/м3. Полезная толща не обводнена.
	
	
	

	8
	Луговое
в 5, 1 км к СЗ от ц.ус. свх. Ленинский (пос. Чкалово), в 2,4 км к 3 от одноименного м-я суглинков
	Полезная   толща    сложена    глинистыми    образованиями    коры выветривания палеозойских пород. Средняя мощность полезной толщи  4,1   м,  вскрыши  (ПРС) 0,6  м.  Объемный  коэффициент вскрыши 0,15 м3/м3. Полезная толща не обводнена.
	
	135,0
	

	9
	Луговое
в 6,1 км к СВ от ц.ус. свх. Ленинский (пос. Чкалово), от м-я кирпичных суглинков находится в 5 кмкВСВ
	Полезную    толщу    слагают    пески    разнозерн истые    верхнего олигоцена. Средняя мощность полезной толщи 2,4 м, вскрыши (ПРС) 0,7 м. Объемный коэффициент вскрыши 0,29 м3/м3. Полезная толща не обводнена.
	
	166,9
	

	10
	Звезда Коммуны
44 км ВСВ ж.д. ст. Красноармейск
	песок-отощитель
	
	181,0
	

	11
	Звезда Коммуны
44 км ВСВ ж.д. ст. Красноармейск
	суглинки
	
	579,0
	

	12
	Красная звезда
25 км В ж. д. ст. Красноармейск
	суглинки
	
	203,0
	

	13
	Куйбышевское I
36 км ЮЗ ж.д. ст. Красноармейск
	суглинки
	
	708,6
	

	14
	Аллаботи некое
	суглинки
	
	593,0
	

	
	1 1 0 км В г. Кокшетау
	глина отощитель
	
	278,0
	

	15
	Подольское
20 км ж.д. ст. Красноармейск
	суглинки
	
	489,0
	

	16
	Чкаловское
	суглинки
	
	127,0
	

	
	35 км ЮС ж.д. ст. Золоторунная
	алеврит-отощитель
	
	98,0
	

	17
	Келлеровское
	суглинки
	
	813,0
	

	
	30 км ж.д. ст Красноармейск
	песок-отощитель
	
	454,0
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Акжарский район
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	18
	Менжинское
в 0,3 км к В от ц.ус. свх. Менжинский, в 1 5 км к СЗ от Бостандыкского м-я песка-отощителя
	Полезная толща представлена светло-темно-бурыми суглинками четвертичного возраста. Средняя мощность полезной толщи 6,7 м, вскрыши (ПРС) 0,4 м. Объемный коэффициент вскрыши 0,06 м3/м3. Полезная толща не обводнена.
	
	528,8
	

	19
	Бостандыкское
в 1,4 км от пос. Бостандык к С, в 15
	Полезная     толща    сложена     разнозернистыми     ржаво-бурыми кварцевыми песками четвертичного возраста. Средняя мощность
	
	124
	


	
	км к ЮВ от Менжинского м-я кирпичных глин
	полезной толщи 1,6 м, вскрыши (ПРС и суглинки) 0,9 м. Объемный коэффициент вскрыши 0,56 м3/м3. Полезная толща не обводнена.
	
	
	

	20
	Кузбасское
в 0,3 км к 3 от ц.ус. свх. Кузбасский
	Полезная толща представлена светло-бурыми верхнечетвертичными аллювиальными суглинками. Средняя мощность полезной толщи 2,6 м, вскрыши (ПРС) 0,25 м. Объемный коэффициент вскрыши 0,10 м3/м3. Полезная толща не обводнена.
	
	640,0
	

	21
	Ленинградское
в 0,7 км к В от ц.ус. свх. Ленинский, в 18 км СЗ райцентра Ленинградское
	Полезная толща представлена плотными слабопластичными суглинками четвертичного возраста. Средняя мощность полезной толщи 7,0 м, вскрыши (ПРС и супесь) 0,52 м. Объемный коэффициент вскрыши 0,07 м3/м3. Полезная толща не обводнена.
	
	1182,8
	

	22
	Ленинградское
в 2,2 км к Ю от ц.ус. свх. Ленинский, в 3,0 км к ЮЗ от Ленинградского II м-я кирпичных суглинков
	Полезная толща представлена мелко-среднезернистыми кварцевыми песками палеогена. Средняя мощность полезной толщи 3,0 м, вскрыши (ПРС) 0,92 м. Объемный коэффициент вскрыши 0,3 1 м3/м3. Полезная толща не обводнена.
	
	24
	

	23
	Горьковское II
в 0,5 км к ЮВ от ц.ус. свх. им. Горького
	Полезная толща сложена светло-и темно-бурыми плотными, пластичными суглинками четвертичного возраста. Средняя мощность полезной толщи 7,56 м, вскрыши (ПРС) 0,45 м. Объемный коэффициент вскрыши 0,06 м3/м3. Полезная толща не обводнена.
	
	400,8
	


	24
	Новоселовское
в 4,0 км на ВЮВ от ц.ус. свх. «Коммунизм» и в 300 м от кирпичного завода
	Полезная толща представлена средне-верхнечетвертичными озерно-аллювиальными суглинками, выполняющими узкую древнюю долину р. Ащикен. Средняя мощность полезной толщи 2,1 м, вскрыши (ПРС) 0,6 м. Объемный коэффициент вскрыши 0,29 м3/м3. Полезная толща не обводнена.
	
	378,0
	

	25
	Жанааулское
1 1 ,4 км ЮЗ ж.д. ст. Талщик
	глина
	
	831,9
	

	26
	Колос
20 км С В ж.д. ст. Кзыл - Ту
	глина
	
	532,0
	

	27
	Куйбышевское
Кызылжарский р-н, 1,25 км на СВ от пос. кеуйбышевский, 2,5 км на С от пос. Боголюбове
	Месторождение приурочено к аллювиальным средне-верхнечетвертичным отложениям. Продуктивная толща представлена суглинками. Средняя мощность продуктивной толщи 5,25 м, вскрыши (почвенно-растительный слой) - 0,5 м. Коэффициент вскрыши - 0, 1 . Продуктивная толща не обводнена
	тыс. м3
	466
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Район Магжана Жумабаева
	
	
	

	28
	40 лет Казахстана
	Месторождение приурочено к четвертичным отложениям.
	тыс. м3
	497,0
	


	
	Магжана Жумабаева р-н, 1,0-1,5 км на ЮВ от пос. Успенка
	Продуктивная толща представлена бурыми суглинками. Средняя мощность продуктивной толщи 3,0 м, вскрыши (почвенно-растительный слой) - 0,65 м. Коэффициент вскрыши - 0,2. Продуктивная толща не обводнена
	
	
	

	29
	Суворовское
Магжана Жумабаева р-н, 6,3 км на 3-СЗ от пос. Октябрьское, 6,3 км на ЮВ от пос. Суворовка
	Месторождение приурочено к четвертичным отложениям. Продуктивная толща представлена серовато-бурыми суглинками. Средняя мощность продуктивной толщи 1,44 м, вскрыши (почвенно-растительный слой) - 0,21 м. Продуктивная толща не обводнена.
	тыс. м3
	464
	

	30
	Булаевское
Магжана Жумабаева р-н, 0,5 км на Ю от пос. Булаево
	Месторождение приурочено к четвертичным отложениям. Продуктивная толща представлена темно-бурыми комковатыми суглинками. Средняя мощность продуктивной толщи 2,18 м, вскрыши (почвенно-растительный слой) - 0,1-0,3 м. Коэффициент вскрыши - 0, 1 04. Продуктивная толща не обводнена
	тыс. м3
	1473
	

	31
	Полудинское
2 км Ю ж.д. ст. Ярмы
	суглинки
	
	462,1
	

	32
	Ждановское
3 км ЗЮЗ ж.д. ст. Жданово
	суглинки
	
	651,0
	

	33
	Возвышенское
42 км С ж.д. ст. Пески
	суглинки
	
	485,0
	

	
	
	Есильский район
	
	
	

	34
	Николаевское
Есильский р-н, участок № 1 - в 0,3 км на В от пос. Никол аевка, участок № 2 - на ЮЗ окраине пос. Николаевка, в 4 км на ЮЗ от участка
№1
	Месторождение приурочено к аллювиальным верхнечетвертичным отложениям 1 надпойменной террасы р. Ишим. Продуктивная толща представлена средне и мелкозернистыми песками. Средняя мощность продуктивной толщи участка № 1 - 3,6 м, участка № 2 -6,2 м, вскрыши (почвенно-растительный слой) соответственно -0,35 и 0,45 и м. Коэффициент вскрыши - 0,09. Продуктивная толща не обводнена.
	тыс. м3
	204,9 658,0
	

	35
	Николаевское
(песок-отощитель) Есильский р-н, 2,0 км на ЮВ от пос. Карабалык, 5,5 км на ЮВ от пос. Николаевка
	Месторождение приурочено к четвертичным отложениям. Продуктивная толща представлена мелкозернистыми кварцевыми песками. Средняя мощность продуктивной толщи - 3,7м, вскрыши (почвенно-растительный слой) соответственно - 0,6 м. Коэффициент вскрыши - 0,16. Продуктивная толща не обводнена.
	тыс. м3
	585,0
	

	36
	Заградовское
Есильский р-н, 3,0 км на Ю от свх. Заградовский
	Месторождение приурочено к нижнечетвертичным отложениям. Продуктивная толща представлена плотными лессовидными суглинками. Средняя мощность продуктивной толщи - 4,3м, вскрыши (почвенно-растительный слой) соответственно - 0,4 м.
	тыс. м3
	1064,0
	





	
	
	Коэффициент вскрыши - 0,09. Продуктивная толща не обводнена.
	
	
	

	37
	Заречное
Есильский р-н, 7,0 км на ЮЗ от свх. Заречный, 2,5 км на ЮЗ от пос. Луговой, правый берег р. Ишим
	Месторождение приурочено к четвертичным отложениям. Продуктивная толща представлена бурыми, светло-бурыми суглинками. Средняя мощность продуктивной толщи 4,7 м, вскрыши (почвенно-растительный слой) - 0,3 м. Коэффициент вскрыши - 0,06. Продуктивная толща не обводнена.
	тыс. м3
	718
	

	38
	Террасовое
Есильский р-н, 2,5 км на С от пос. Явленка
	Месторождение приурочено к четвертичным отложениям. Продуктивная толща представлена средне и мелкозернистыми песками. Средняя мощность продуктивной толщи 3,71 м, вскрыши (почвенно-растительный слой) - 0,6 м. Коэффициент вскрыши -0, 14. Продуктивная толща не обводнена.
	тыс. м3
	515
	

	39
	Московское
75 км С ж.д. ст. Володарское
	суглинки
	
	517,0
	

	40
	Ульяновское
90 км ЮЗ ж.д. ст. Петропавловск
	суглинки
	
	637,0
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Жамбыльский район
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	41
	Благовещенское
Жамбыльский р-н, 2,5 км на СВ от свх. Благовещенский, 29 км на ЮЗ от пос. Мирный
	Месторождение приурочено к нижне-среднечетвертичным отложениям. Продуктивная толща представлена бурыми, запесоченными, слабо известковистыми суглинками. Средняя мощность продуктивной толщи 4,8 м, вскрыши (почвенно-растительный слой) - 0,4 м. Коэффициент вскрыши - 0,9. Продуктивная толща не обводнена.
	тыс. м3
	836,7
	

	42
	Кировское
Жамбыльский р-н, 1,0 км на Ю от пос. Архангельский, 24 км на Ю от пос. Мирный
	Месторождение приурочено к аллювиальным нижне-среднечетвертичным отложениям. Продуктивная толща представлена бурыми, светло-бурыми, плотными, запесоченными, слабо известковистыми суглинками. Средняя мощность продуктивной толщи 7,5 м, вскрыши (почвенно-растительный слой) - 0,5 м. Коэффициент вскрыши - 0,7. Продуктивная толща не обводнена.
	тыс. м3
	891
	

	43
	Островское
Жамбыльский р-н, 2,5 км на С-СЗ от пос. ПРиесновка
	Месторождение приурочено к озерно-аллювиальным нижне-среднечетвертичным отложениям. Продуктивная толща представлена суглинками. Средняя мощность продуктивной толщи 5,8 м, вскрыши (почвенно-растительный слой) - 0,4 м. Коэффициент вскрыши - 0,07. Продуктивная толща не обводнена
	тыс. м3
	568
	

	44
	Пресновское
Жамбыльский р-н, 1 км на С-СЗ от
	Месторождение приурочено к нижне-среднечетвертичным отложениям. Продуктивная толща представлена бурыми, плотными,
	тыс. м3
	748,6
	


	
	пос. Мирный
	слабо известковистыми суглинками. Средняя мощность продуктивной толщи 3,3 м, вскрыши (почвенно-растительный слой) - 0,3 м. Коэффициент вскрыши - 0,09. Продуктивная толща не обводнена
	
	
	

	45
	Буденновское
83 км ССВ ж.д. ст. Костанай
	суглинки
	
	569,0
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Кызылжарский район
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	46
	Петропавловское (Южное) 4,5 км Ю ж.д.ст. Петропавловск
	глина
	
	3339,0
	4690,0

	47
	Затонское
Кызылжарский р-н, 1 3 км на 3-ЮЗ от г. Петропавловск, 1,5 км на 3 от ст. Затон
	Месторождение приурочено к аллювиальным среднечетвертичным отложениям. Продуктивная толща представлена бурыми суглинками и глинами. Средняя мощность продуктивной толщи 7,2 м, вскрыши (почвенно-растительный слой) - 0,4-0,6 м. Коэффициент вскрыши - 0,05. Продуктивная толща не обводнена.
	тыс. м3
	3135
	

	48
	Рассвет                                       50
км ЮЗ ж.д.ст. Петропавловск-Кокшетау
	суглинки
	
	458,0
	

	
	
	песок-отощитель
	
	197,0
	

	49
	Куйбышевское
1 0 км 3 Боголюбовского м-ния песка
	суглинки
	
	823,5
	

	50
	Новоникольское
52 км С г. Петропавловск
	суглинки
	
	561,0
	

	
	
	песок-отощитель
	
	127,0
	

	51
	Лесные поляны
2 км СВ п. Новоандреевка, 30 км ж. д. ст. Мамлютка
	суглинки
	
	595,0
	

	52
	Им. Ленина
1,5 км СЗ п. Вагулино, 33 км С ж.д.ст. Петропавловск
	суглинки
	
	290,0
	

	53
	Нал об и некое Кызылжарский район, 8 км на ЮЗ от пос. Налобино
	Месторождение приурочено к четвертичным отложениям. Продуктивная толща представлена бурыми суглинками. Средняя мощность продуктивной толщи 2,2 м, вскрыши (почвенно-
	тыс. м3
	799
	


	
	
	растительный слой) - 0,3 м. Коэффициент вскрыши - 0,125. Продуктивная толща не обводнена.
	
	
	

	54
	Лесное
22 км Ю г. Петропавловска
	суглинки
	
	612,0
	

	55
	Соколовское
25 км Ю г. Петропавловск
	песок- отощител ь
	
	140,0
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Мамлютский район
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	56
	Беловское
Мамлютский район, 3,2 км на СВ от пос. Белое, южный берег оз. Каменка
	Месторождение приурочено к озерно-аллювиальным четвертичным отложениям. Продуктивная толща представлена желтовато-бурыми суглинками. Средняя мощность продуктивной толщи 1,9 м, вскрыши (почвенно-растительный слой) - 0,3 м. Коэффициент вскрыши - 0, 1 7. Продуктивная толща не обводнена.
	тыс. м3
	471,6
	

	57
	Го род ец кое
Мамлютский р-н, 2,0 км на Ю от пос. Боганаты
	Месторождение приурочено к озерно-аллювиальным нижнечетвертичным отложениям. Продуктивная толща представлена желтовато-бурыми плотными суглинками. Средняя мощность продуктивной толщи - 2,5 м, вскрыши (почвенно-растительный слой) соответственно - 0,6 м. Коэффициент вскрыши - 0,21. Продуктивная толща не обводнена.
	тыс. м3
	435,5
	

	58
	Городецкое
(песок-отощитель) Мамлютский р-н, 2,0 км на СВ от пос. Боганаты
	Месторождение приурочено к средне-верхне плиоценовым отложениям. Продуктивная толща представлена среднезернистыми кварцевыми песками. Средняя мощность продуктивной толщи - 4,2 м, вскрыши (почвенно-растительный слой, суглинки, супеси) соответственно - 1,9 м. Коэффициент вскрыши - 0,45. Продуктивная толща не обводнена.
	тыс. м3
	331
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Район Шал Акына
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	59
	Повозочное
Шал Акына р-н, 3,5 км на С от пос. Повозочный
	Месторождение приурочено к четвертичным отложениям. Продуктивная толща представлена суглинками. Средняя мощность продуктивной толщи 4,76 м, вскрыши (почвенно-растительный слой) - 0,41 м. Коэффициент вскрыши - 0,09. Продуктивная толща не обводнена.
	тыс. м3
	769
	

	60
	Сергеевское
Шал Акына р-н,2, км на С от пос. Сергеевка, левый берег р. Ишим
	Месторождение приурочено к террасовым четвертичным отложениям. Продуктивная толща представлена светло-бурыми алевритовыми глинами, желто-бурыми пылеватыми суглинками и буровато-серыми супесями. Средняя мощность продуктивной
	тыс. м3
	3056
	


	
	
	толщи 5,6 м, вскрыши (почвенно-растительный слой) - 0,4 м. Коэффициент вскрыши - 0,07. Продуктивная толща не обводнена.
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Аккайынский район
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	61
	Ленинское
Аккайынский р-н, 1,5 км на СЗ от свх. Ленинский
	Месторождение приурочено к плиоцен-четвертичным отложениям. Продуктивная толща представлена суглинками. Средняя мощность продуктивной толщи 1,79 м, вскрыши (почвенно-растительный слой) - 0,1-0,5 м. Продуктивная толща не обводнена.
	тыс. м"'
	626
	

	62
	Кучковское
Аккайынский р-н, 1 1 ,5 км на ЮВ от пос. Махоровка, 1,5 км на В от пос. Кучковка
	Месторождение приурочено к четвертичным отложениям. Продуктивная толща представлена желто-бурыми, слабо известковистыми суглинками. Средняя мощность продуктивной толщи 1,6 м, вскрыши (почвенно-растительный слой) - 0,5 м. Коэффициент вскрыши - 0,2. Продуктивная толща не обводнена.
	тыс. м3
	400
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Тимирязевский район
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	63
	Тимирязевское
Тимирязевский р-н, 2,0 км на СВ от свх. Тимирязевский
	Месторождение приурочено к аллювиальным нижне-четвертичным отложениям. Продуктивная толща представлена бурыми пластичными суглинками. Средняя мощность продуктивной толщи 6,05 м, вскрыши (почвенно-растительный слой) - 0,5 м. Коэффициент вскрыши - 0,09. Продуктивная толща не обводнена.
	тыс. м3
	966
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Уалихановский район
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	64
	Талдысайское
2,5 км ЮВ свх. Херсонский
	глина
	
	551,0
	

	65
	Кзылтуское
	суглинки
	
	452,0
	

	
	28 км СЗ ж.д.ст. Кзыл-Ту
	глина-отощитель
	
	730,0
	

	66
	Бидайыкское
	глина-отощитель
	
	164,0
	

	
	52 км СВ ж.д. ст. Кзыл-Ту
	суглинки
	
	346,0
	

	67
	Им. Карла Маркса
на запад.окраине пос. Актуссай, в 0,4 км ЮЗ кирпич. завода, в 38-40 км СВ райцентра Кзылтау
	Полезная     толща     представлена     светло-бурыми     плотными суглинками четвертичного возраста. Средняя мощность полезной толщи 4,29 м, вскрыши (ПРС) 0,57 м. Объемный коэффициент вскрыши 0,13 м3/м3. Полезная толща не обводнена.
	
	629,0
	

	68
	Кокбасарское
в 4.5 км ЮВ пос. Кзылту, в 1,0 км к В от оз. Кокбасар
	Полезная   толща   представлена   верхнечетвертичными   бурыми суглинками. Средняя мощность полезной толщи 3,5 м, вскрыши (ПРС) 0,3 м. Объемный коэффициент вскрыши 0,09 м3/м3. Полезная
	
	2166,0
	


	
	
	толща не обводнена.
	
	
	

	69
	Аман гельд и некое
12км к ЮЗ от п.Аксу
	суглинки
	
	365,0
	

	
	
	глина-отощитель
	
	232,0
	

	70
	Озерное
4км к СВ от свх.Озерный
	глина
	
	700,0
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Район Габита Мусрепова
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	71
	Рузаевское Западное
1,7 км 3 п. Неженка
	Полезная     толща     представлена     аллювиальн-делювиальными желтовато-коричневыми и желто-бурыми суглинками четвертин, возраста. Средняя мощность полезной толщи 2,83  м, вскрыши (ПРС)   0,21   м.   Объемный   коэффициент   вскрыши   0,07   м3/м3. Полезная толща не обводнена.
	
	290,0
	

	72
	Ставропольское
	суглинки
	
	646,9
	

	
	43,5 км С ж. д. ст. Пески - Целинные
	песок-отощитель
	
	276,0
	

	73
	Червонное
2 км ЮВ ц. ус. Свх. Червонный
	глина
	
	620,0
	

	74
	Ломоносовское
	суглинки
	
	807,0
	

	
	55 км С ж. д. ст. Есиль
	песок-отощитель
	
	225,0
	

	75
	Целинное
2 км 3 ц. ус. Свх. Целинный
	суглинки
	
	648,0
	

	76
	Станционное
2 км ЮВ п. Ворошиловка
	Полезная толща представлена желто-бурыми суглинками четвертич. возраста. Средняя мощность полезной толщи 4,9 м, вскрыши (ПРС) 0,45  м.  Объемный коэффициент вскрыши 0,09 м3/м3. Полезная толща не обводнена.
	
	514,8
	

	77
	Жембаракское
3 км СВ п. Рузаевка
	Полезная толща представлена охристо-желтой корой выветривания по сиенитам и сиенит-порфирам.  Средняя  мощность полезной толщи  6,4   м,   вскрыши   (ПРС   и  суглинки)   1,1   м.   Объемный коэффициент вскрыши 0,17 м3/м3. Полезная толща не обводнена.
	
	125,0
	

	78
	Чернозубовское
1,3 км СВ п. Чернозубовка
	Полезная толща представлена желто-бурыми суглинками четвертич. возраста. Средняя мощность полезной толщи 4,6 м, вскрыши (ПРС) 0,3 м. Объемный коэффициент вскрыши 0,07 м3/м3. Полезная толща не обводнена.
	
	499,0
	

	79
	Шарыкское
4 км СЗ п. Андреевка
	Полезная    толща    участка    суглинков    представлена    средне-верхнечетвертичными  суглинками.  Средняя  мощность  полезной толщи 6,4 м. На участке песка-отощителя - нижнечетвертичными песками,   средней   мощностью   1,7   м.   Перекрываются   пески   и
	
	412,0
	


	
	
	суглинки ПРС мощностью до 0,7 м. Полезная толща не обводнена.
	
	69,0
	

	80
	Возвышенское
	суглинки
	
	357,0
	

	
	43 км С ж.д. ст. Пески
	глина-отощитель
	
	382,0
	

	81
	Литвиновское
4 км ССЗ п. Салкынколь
	Полезная     толща     представлена     средне-верхнечетвертичными суглинками. Средняя мощность полезной толщи 6,5 м, вскрыши (ПРС) 0,5 м. Объемный коэффициент вскрыши 0,08 м3/м3. Полезная толща не обводнена.
	
	402,0
	

	82
	Тахтабродское
2,5 км СЗ ц. чс. Свх. тахтабродский
	суглинки
	
	608,0
	

	83
	Чистопольское
3 км с. Чистополье
	Полезная   толща   представлена   желтовато-бурыми,   плотными, пластичными   суглинками   нижне-среднечетвертичного   возраста. Средняя мощность полезной толщи 8,4 м, вскрыши (ПРС и супеси) 0,8 м. Объемный коэффициент вскрыши 0,10 м3/м3. Полезная толща не обводнена.
	
	649,0
	

	84
	Парижская Коммуна
3,4 км в пос. Новоселовка
	Полезная    толща    участка    суглинков    представлена    средне-верхнечетвертичными озерно-аллювиальными суглинками. Средняя мощность полезной толщи 4,8 м. Перекрывается ПРС мощ. 0,7 м. Полезная толща на участке песка-отощителя представлена средне-верхнеплиоценовыми кварцевыми песками, средней мощностью 2,1 м. Перекрываются пески суглинками и ПРС мощностью от 0,4 до 0,5 м. Полезная толща не обводнена.
	
	773,0 134,0
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	А йыртауский район
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	85
	«Заветы Ильича»
состоит из 2-х участков: суглинков и глины коры выветривания в 2,3 км к 3 и 5 км к СЗ от ц.ус. свх. Заветы Ильича (пос. Казанка), соответственно, и в 4,2 друг от друга
	Полезная толща участка глины коры выветривания представлена охристо-желтой,    плотной,    каолинизированной    глиной    коры выветривания. Средняя мощность полезной толщи 5,9 м, вскрыши (ПРС и суглинки) 0,6 м. Объемный коэффициент вскрыши 0,10 м3/м3. Полезная толща не обводнена.
	
	64 1 -сугл 177-глина к.в.
	

	86
	Комаровское I
2,5 км СЗ п.Воскресеновка,13 км СВ ж. д. ст. Володарское
	суглинки
	
	781,0
	

	87
	Комаровское II
	суглинки
	
	72,0
	

	
	
	глина-отощитель
	
	105,0
	

	88
	Каратальское
уч-к суглинка - 5 км ЗЮЗ п.Каратал, 30 км СЗ ж.д.ст.Волдодарское; уч-к
	суглинки
	
	377,0
	


	
	глины - 1,5 км Ю п.Косколь, 18 км СЗ ж.д.ст.Володарское
	
	
	
	

	
	
	глина-отощитель
	
	215,0
	

	89
	Шал к аре кое
уч-к суглинка -2 км ЮЗ и уч-к глин -6 км В пос.Антоновка
	суглинки
	
	397,0
	

	
	
	глина-отощитель
	
	155,0
	

	90
	Лавровское
уч-к глины - 7,9 км ЮВ п.Лавровка, 5,5 км ЮВ уч-ка суглинка, 35 км сз ж.д.ст.Антоновка
	Полезная     толща     представлена     средне-верхнечетвертичными суглинками. Средняя мощность полезной толщи 6,5 м, вскрыши (ПРС) 0,5 м. Объемный коэффициент вскрыши 0,08 м3/м3. Полезная толща не обводнена.
	'•
	562,0
	

	
	
	глина-отощитель
	
	378,0
	

	91
	Айыртауское
2,5 км СЗ п.Айыртау, 30 км ЮЗ ж.д.ст.Володарское
	суглинки
	
	403,0
	

	92
	Арыкбалыкское
в 6,7 км на ЮЗ от ц.ус.свх. Алыкбалыкский
	Полезная     толща     представлена     средне-верхнечетвертичными суглинками. Средняя мощность полезной толщи 1,6 м. Мощность вскрыши (ПРС) до 0,5 м. Объемный коэффициент вскрыши 0,31 м3/м3. Полезная толща не обводнена.
	
	516,0
	

	93
	Аканское
в 0,5 км к СЗ от ц.ус.свх. Аканский, в 5 км на 3 от Нижне-Бурлукского м-я песка-отощиетля
	Полезная толща представлена темно-бурыми, бурыми плотными, пластичными суглинками и  глинами четвертичного     возраста.. Средняя мощность полезной толщи 4,59 м, вскрыши (ПРС) 0,3 м. Объемный коэффициент вскрыши 0,07 м3/м3. Полезная толща не обводнена.
	
	574,0
	

	94
	Нижне-Бурлукское
в 4 км на СВ от свх. Аканский (п. Куспек), в 5 км на В от Аканского м-я кирпичного сырья
	Полезная толща сложена разнозернистыми кварцевыми песками с примесью гравия (5-15 %). Средняя мощность полезной толщи 1,0 м. Мощность вскрыши (ПРС) 0,09 м. Полезная толща не обводнена.
	
	72,0
	

	95
	Дзержи некое
в 1,5 км ЮЗ п. Нижний Бурлук
	Полезная    толща    представлена    делювиально-пролювиальными светло   и   коричневыми   суглинками   четвертичного     возраста.. Средняя мощность полезной толщи 6,4 м, Мощность вскрыши (ПРС) 0,4 м. Объемный коэффициент вскрыши 0,06 м3/м3. Полезная толща не обводнена.
	
	363,0
	

	96
	«Веселое»
в 4 км к ЮВ от пос. Веселый, в 27 км С Дзержинского м-я суглинков
	Полезная   толща   представлена   кварцевыми   крупнозернистыми песками   четвертичного   возраста.   Средняя   мощность  полезной толщи 1,6 м. Вскрыша отсутствует. Полезная толща не обводнена.
	
	93,0
	

	97
	Константиновское
3,8 км СЗ
	суглинки
	
	522,0
	


	
	ц.ус.свх.Константиновский, 2,4 км от уч-ка глины, 30 км СВ ж.д.ст.Тахтаброд
	
	
	
	

	
	
	глина-отощитель
	
	511,0
	

	98
	Русаковское
уч-к суглинка - 1,7 км С и уч-к глин - 8,7 км СВ ц.ус.свх.Гусаковский, 65-70 км ЮЗ ж.д.ст.Володарское
	суглинки
	
	678,0
	

	
	
	глина-отощитель
	
	362,0
	


